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خراج سوال برسید برای تمرین تلاش کنید با واژه های دیگری به منبع است. کلیدواژه های انتخابی برای حل سوال صرفاً به عنوان نمونه هستند

مبحث پنجم؛ مصالح و 
(1396)ساختمانیفرآورده های

اسلایدهای حل تشریحی تعدادی از سوالات آزمون های نظام مهندسی
ساختمان به کمک کتاب کلیدواژه آی سیویل

www.icivil.ir/book

1402ویژه آزمون سال 

سیدجمال پورصالحان: گردآوری 

http://www.icivil.ir/book


.پاسخ است2گزینه 9سوال 
7-1-5بند 3صفحه 5طبق مبحث 



186، 35، 9، 7ص5م: سیمان بنایی 



186، 35، 9، 7ص5م: سیمان بنایی 
7، 6، 5ص5م: پرتلندسیمان کلینکر

7ص5م: سنگ آهک طبیعی 
7ص5م: طبیعی پوزولان

7ص5م: مصنوعی پوزولان



50، 49ص5م: سنگدانهدپوی



214، 77، 66ص5م: پاششیبتن 77ص5م: پاششیبتن سنگدانه

77ص5م: خشک سنگدانه

77، 66ص5م: شاتکریت

77ص5م: غیر متراکم 77ص5م: نسبت اختلاط 

https://icivil.ir/nezarat


40ص5م: ماسه سنگ 40ص5م: سنگ کوارتز ساختمانی 74، 40، 39ص5م: کوارتز 



40ص5م: پوشش دادن سقف شیب دار 40ص5م: اسلیت  40ص5م: سقف شیب دار 

https://icivil.ir/slp


109ص5م: فضای بین شیشه 112، 109ص5م: عایقکاریشیشه  109ص5م: آرگون



62ص5م: پاشیدن گچ 

60ص5م: آلوئک59ص5م: ، گود و برجسته معوجآجر ترک دار، کج و 61، 60، 58، 17ص5م: آجر ماسه آهکی 60ص5م: خطر یخ زدگی 

:عبارات ناصحیح در گزینه های دیگر

2-5-9-5بند 62صفحه 4گزینه 

4-1-3-9-5بند 59صفحه 2گزینه 

5-1-3-9-5بند 60صفحه 3گزینه 



70ص5م: کلرید کلسیم  70ص5م: بتن بدون فولاد 



:عبارات ناصحیح در گزینه های دیگر

میتوان از گچ اصلاح شده استفاده کرد3-1-3-4-5بند 25صفحه : 4گزینه 

حداكثر تعداد پاكتهايي كه ميتـوان بـر روي هـم چيـد تـابع شرايط 7-6-4-5بند 28صفحه : 1گزینه 

محيطي، نوع گچ و مدت انباركردن ميباشد

8-6-4-5بند 28صفحه : 2گزینه 

189، 26، 25، 24ص5م: سقف پوش گچی 

100، 25، 13، 12ص5م: رطوبت نسبی 

29، 28ص5م: پاکت گچ 

29، 28ص5م: گچ پاکتی 



73ص5م: افت کارایی 

73، 71، 66، 49، 47، 46، 45ص5م: شن  72ص5م: الیافیطرح اختلاط بتن 

73ص5م: الیافیکارایی بتن 73، 72، 71، 66ص5م: الیافیبتن 

@icivilkey

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir



73، 72، 71، 66ص5م: الیافیبتن  73ص5م: معکوس اسلامپمخروط 73ص5م: الیافیکارایی بتن 

77، 75، 73ص5م: اسلامپ 73ص5م: معکوس اسلامپ

73ص5م: آزمایش زمان وی بی  73ص5م: وی بی 



179ص5م: تسلیم شونده میراگرفولاد مورد استفاده در  179ص5م: کرنش نهایی زیاد 179ص5م: تسلیم شونده میراگرفولاد  179، 147ص5م: تسلیم 179ص5م: تسلیم شونده میراگر





در مناطق خشک . شده است4باعث ناصحیح شدن عبارت گزینه " چسباندن پاکت های سیمان در مناطق خشک "قسمت 
میلی متر در کنار هم قرار داده شوند 80تا 50باید پاکت های سیمان با فاصله 

12ص5م: ارتفاع انبار کردن سیمان 

38، 12ص5م: انبار کردن سیمان 

13، 12، 11ص5م: سیمان کیسه ای 

100، 25، 13، 12ص5م: رطوبت نسبی 

71، 14ص5م: روز 

239، 12ص5م: شرجی 

12ص5م: مناطق خشک 12ص5م: مناطق شرجی 

12ص5م: کیسه سیمان به هم چسباندن

12، 11ص5م: کیسه سیمان 

12ص5م: پاکت سیمان  12ص5م: فاصله کیسه سیمان 

@icivilkey

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir



153، 111، 39، 18، 16، 10ص5م: منیزیم 15ص5م: منیزیمیآهک 15ص5م: کربنات منیزیم 

38، 33ص5م: باتاردملات 

37، 36، 33، 19ص5م: ملات آهکی 33ص5م: عمل آوری ملات آهکی 

14ص5م: سیلوسیمان نگهداری شده در 



3گزینه 

1گزینه 

3گزینه 

4گزینه 



C2م5ص3222، 22ص5م: ملات گچی 

79، 68، 36، 22ص5م: جداگر22ص5م: جدارگرآجر چینی دیوار غیر باربر و 

21ص5م: گچ و فرآورده آن 

158، 80، 33، 29، 27، 19ص5م: مرطوب 

130، 92، 72، 28، 13ص5م: پروپیلنپلی 

28ص5م: روکش دار برای گچ پروپیلنیکیسه پلی 

23ص5م: گیپتون23ص5م: گیپتونگچ 



27ص5م

28ص5م

23ص5م



74، 73، 66ص5م: بتن خود متراکم شونده 

آزمون جعبه L : م5ص73

74، 49ص5م: جداشدگی

77، 73، 31ص5م: روانی 

ریان آزمایش اسلامپ جزو آزمایشات بتن خود متراکم شونده است اما به منظور اندازه گیری ج
عنوان شده است " تعیین روانی " استفاده میشود که در گزینه ها 



154، 25، 17ص5م: دیوار غیر باربر 25ص5م: قطعات بنایی چسباندن35، 31، 25ص5م: ملات گچ 
@icivilkey

@icivilir

09213820028
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16، 15ص5م: آهک آبی 16ص5م: آهک نیمه آبی 174، 62، 60، 57، 51، 32، 16، 15ص5م: خاک رس 26، 18، 16، 15ص5م: اکسید کلسیم 



13ص5م: کلوخه فشرده  13ص5م: پاکت غلتانیدن 13، 12، 11ص5م: سیمان کیسه ای 164، 160، 159، 74، 13، 6ص5م: پودر 



7ص5م: سنگ آهک ویژه 186، 74، 35، 9، 7ص5م: سیمان پرتلند آهکی 129، 121، 81، 80، 71، 58، 31، 7ص5م: مواد افزودنی 

189، 21، 7، 6، 5ص5م: سنگ گچ  7، 6، 5ص5م: سیمان پرتلند کلینکر 3-2-2-2-5بند 7صفحه 5مبحث -1گزینه -37س



11ص5م: بسته بندی، حمل و نگهداری سیمان کیسه ای 

13، 12، 11ص5م: سیمان کیسه ای 

239، 12ص5م: شرجی 

100، 13، 12ص5م: رطوبت نسبی 

icivilkey@13-1-6-2-5بند 13و صفحه 10-1-6-2-5بند 12صفحه 5مبحث -4گزینه -38س

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir





پاسخ است3گزینه 13سوال 
168صفحه 5مبحث 2-3-1-مطابق بند پ



پاسخ است1گزینه 14سوال 
154و 153صفحه 2-2-20-5و 1-2-20-5مطابق بند 



پاسخ است3گزینه 15سوال 
5مبحث 95صفحه 2-13-5مطابق بند 



پاسخ است4گزینه 12سوال 
.صحیح نیست1گزینه 5مبحث 32صفحه 3-2-2-5-5مطابق بند 
.صحیح نیست2گزینه 5مبحث 32صفحه 5-2-2-5-5مطابق بند 
.صحیح نیست3گزینه 5مبحث 33صفحه 8-2-2-5-5مطابق بند 
.صحیح است4گزینه 5مبحث 33صفحه 7-2-2-5-5مطابق بند 





.پاسخ است4گزینه 10سوال 
.  غلط است1گزینه 9-1-6-2-5بند 12صفحه 5طبق مبحث 
.  غلط است2گزینه 11-1-6-2-5بند 12صفحه 5طبق مبحث 
.  غلط است3گزینه 13-1-6-2-5بند 13صفحه 5طبق مبحث 
.  صحیح است4گزینه 10-1-6-2-5بند 12صفحه 5طبق مبحث 





.پاسخ است3گزینه 11سوال 
.  صحیح است1گزینه 5-6-3-5بند 20صفحه 5طبق مبحث 
.  صحیح است2گزینه 3-5-3-5بند 19صفحه 5طبق مبحث 
.  غلط است3گزینه 4-2-1-3-5بند 16صفحه 5طبق مبحث 
.  صحیح است4گزینه 11-1-3-3-5بند 18صفحه 5طبق مبحث 

.دشومیبروزرسانیمختلفزمانیهایدورهدرتشریحیهایپاسخمجموعهاین:توجه
.شودمیترتکمیلقبلیهایپاسخیاواضافهجدیدیسوالات
و(icivilkey@)آی سیویلکلیدواژهتلگرامکانالازرانسخهآخرینتوانیدمیهمواره

.نماییددریافتwww.icivil.irسایتهمچنین
poursalehan@gmail.comو09213820028:ماباتماس





.پاسخ است1گزینه 12سوال 
3-2-2-19-5بند 146صفحه 5طبق مبحث 

@icivilkey

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir



33ص5م: ملات ماسه و آهک ،38، 33، 26، 20، 19، 18، 15ص5م: دی اکسید کربن 

.پاسخ است2گزینه 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



.پاسخ است2گزینه 

272، 172، 170، 164ص5م: نانو 

164، 157ص5م: نانو اکسید روی 

172، 165، 164، 52 ص5م: آنتی باکتریال 

163ص5م: مونت موریلونیت  164ص5م: نانو پودر نقره 163ص5م: نانورس  165ص5م: نانو کربنات کلسیم 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



icivil.ir/bookبه کمک کلیدواژه آیسیویل / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



49ص5م: سنگدانهدپوی49ص5م: شن و ماسه دپویمحل  50ص5م: دپوانبار شده در سنگدانه



.پاسخ است3گزینه 

164، 42ص5م: بیمارستان 42، 39ص5م: سنگ گرانیتی 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

vaje.nezam@outlook.com: ایمیل
50002030006: پیامک

09213820028: شبکه اجتماعی
icivilnezam@و icivilkey@: تلگرام

mailto:vaje.nezam@outlook.com


.پاسخ است1گزینه 

52 ص5م: کاشی ضد اسید 53 ص5م: کاشی لعاب دار 
52 ص5م: کاشی سرامیکی ضد باکتری با خاصیت خود تمیز شوندگی 

53 ص5م: حفاظت شخصی 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

@icivilkey

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir



icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



71ص5م: اندازه حداکثر شن 71ص5م: پرمقاومتمقاومت فشاری بتن 71، 70، 65ص5م: پرمقاومتبتن  73، 71، 66، 49، 47، 46، 45ص5م: شن 



9
0.8 9 11.25

0.8
x x =  = =

14، 13ص5م: سیمان سیلو14ص5م: سیلوظرفیت اسمی 



.پاسخ است4گزینه 

179ص5م: فولاد با نقطه تسلیم پایین 179، 178ص5م: ناحیه غیر ارتجاعی 178ص5م: میراگر هیسترتیک 

179ص5م

180، 178، 60ص5م: پیکربندی 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



178ص5م

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون / سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



73صفحه 5مطابق مبحث . است1پاسخ گزینه 

74، 73، 66ص5م: بتن خود متراکم شونده 

73ص5م: قابلیت جاری شدن 

147، 129، 124، 73، 66ص5م: جاری شدن 

73ص5م( : پایداری)قوام 

77، 73، 31ص5م: سنگدانه جداشدگی



12ص5م: مناطق خشک 

12ص5م: ارتفاع انبار کردن سیمان 12ص5م: پاکت سیمان 

12ص5م: کف خشک 12ص5م: فاصله کیسه سیمان 

13، 12، 11ص5م: سیمان کیسه ای 

79، 74، 21ص12م: سیمان 

[ ردیف روی هم10نباید بیش از ]79ص12م: کیسه سیمان، گچ، آهک 

...[ چوب، سیمان، گچ، لوله، آهن و... ]78ص12م: انبار مصالح 



@icivilkey

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir



icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

.پاسخ است1گزینه 

109ص5م: شیشه تنش زدایی شده 

112، 110، 109ص5م: شیشه نشکن حرارتی 

171، 110ص5م: بار مکانیکی 110ص5م: تنش حرارتی 

176، 165، 149، 148، 128، 124، 110، 103، 72، 27ص5م: ضربه 

:  دقت کنید به
صحیح نیست



icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

.پاسخ است3گزینه 

77ص5م: تیزگوشه 77ص5م: گردگوشه 214، 77، 66ص5م: بتن پاششی  77، 73، 66، 61، 57، 47، 46، 45، 35، 34، 33، 23ص5م: ماسه 

مشابه این سوال در آزمون های قبل تکرار شده



173ص5م: استحکام مکانیکی 

175، 173، 133، 104تا 100، 95، 27ص5م: مقاومت حرارتی 

187، 174، 173، 164، 123، 81، 80، 77، 76، 71، 68، 66، 65، 37، 36، 12، 10، 7ص5م: سیمان 

271، 173، 163، 160، 159، 157، 74، 2ص5م: مواد نانو



128، 107، 106، 101ص5م: پلیمریفوم107ص5م: پلیمریفومبلوک  107ص5م: انبار کردن بلوک 



81ص5م: باران اسیدی 81ص5م: مواد پاک کننده اسیدی  81ص5م: بتنینمای 



icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

.پاسخ است2گزینه 

:  دقت کنید به
صحیح نیست

139، 125ص5م: فرمالدهید 

184، 136، 122، 74، 28ص5م: شرایط محیطی 

124ص5م: رنگ روغنی 

125ص5م: رنگ ساختمانی تزئینی 

124ص5م: ترکیبات سمی 

vaje.nezam@outlook.com: ایمیل
50002030006: پیامک

09213820028: شبکه اجتماعی
icivilnezam@و icivilkey@: تلگرام

mailto:vaje.nezam@outlook.com


icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

.پاسخ است3گزینه 

:  دقت کنید به
صحیح نیست

187، 74، 9، 8، 7ص5م: دوده سیلیسی 

74، 73، 66ص5م: بتن خود متراکم شونده 

74ص5م: فوق روان کننده ممتاز 

74ص5م: حداکثر اندازه سنگدانه 



132، 129، 81، 76، 75ص5م: لاتکس 81، 76ص5م: بتن اصلاح شده با لاتکس 129، 75، 66ص5م: بتن اصلاح شده با پلیمر 

75صفحه 6-1-3-10-5بند 5طبق مبحث -2گزینه 

182، 178، 148، 141، 133، 101، 75، 66، 72ص5م: مقاومت کششی 141، 75ص5م: الاستیسیته مدول181، 124، 75، 52، 41ص5م: سایشیمقاومت 

icivil.ir/book/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



32، 33ص5م: ملات گچ و پرلیت 17ص8م( : سرد و گرم)ملات ساروج 

33صفحه 8-2-2-5-5بند 5طبق مبحث -1گزینه 

33ص5م: ملات ماسه و سیمان 32ص5م: شفته آهک 

icivil.ir/book/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



icivil.ir/book/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



180ص5م: جداگر لرزه ای .پاسخ است2گزینه  180ص5م: طیفی 180ص5م: طیفیشتاب 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



.پاسخ است3گزینه 

70ص5م: بتن بدون فولاد 70ص5م: کلرید کلسیم 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



.پاسخ است4گزینه 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

211، 210، 77، 76، 65، 46ص5م: بتن سبک  77ص5م: جمع شدگی ناشی از خشک شدن و خزش 

77ص5م: کارایی بتن تازه سبک 

77، 75، 73ص5م: اسلامپ



73، 72، 71، 66ص5م: الیافیبتن 

73ص5م: آزمایش وی بی 

138، 72ص5م: بامبو

77، 72ص5م: الیاف مصنوعی 

72ص5م: مقاومت کششی الیاف فولادی 72ص5م: الیاف طبیعی 
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179ص5م: تسلیم شونده میراگرفولاد مورد استفاده در  179ص5م: تسلیم شونده میراگرفولاد 

179ص5م: کرنش نهایی زیاد 

179، 147ص5م: تسلیم 179ص5م: تسلیم شونده میراگر



38، 12ص5م: انبار کردن سیمان 12ص5م: ارتفاع انبار کردن سیمان  13، 12، 11ص5م: سیمان کیسه ای 

100، 25، 13، 12ص5م: رطوبت نسبی 

71، 14ص5م: روز 

239، 12ص5م: شرجی 

12ص5م: مناطق شرجی  12ص5م: مناطق خشک  12، 11ص5م: کیسه سیمان 12ص5م: کیسه سیمان به هم چسباندن

12ص5م: پاکت سیمان 

12ص5م: فاصله کیسه سیمان 





37، 36، 33، 19ص5م: ملات آهکی 33ص5م: عمل آوری ملات آهکی  158، 80، 33، 29، 27، 19ص5م: مرطوب 

71، 14ص5م: روز 14ص5م: سیلوسیمان نگهداری شده در  15ص5م: کربنات منیزیم 13ص5م: مصرف سیمان 14ص5م: زمان مصرف سیمان 

15ص5م: منیزیمیآهک 

153، 111، 39، 18، 16، 10ص5م: منیزیم 

15ص5م: دولومیتیآهک  51، 40، 39، 15ص5م: دولومیت

38، 33ص5م: باتاردملات 

38، 35، 33ص5م: باتارد

181، 92، 33ص5م: سرما 

100، 82، 80، 75، 60، 53، 38، 33ص5م: یخ زدگی 





32، 22ص5م: ملات گچی  C2م5ص22
22ص5م: جدارگرآجر چینی دیوار غیر باربر و 

79، 68، 36، 22ص5م: جداگر

21ص5م: گچ و فرآورده آن 

251، 249، 213، 211، 210، 209، 208، 194، 192، 184، 164، 147، 133، 129، 76، 70، 65، 50، 48، 46، 45، 33، 27، 7، 5، 4ص5م: بتن 

158، 80، 33، 29، 27، 19ص5م: مرطوب 

130، 92، 72، 28، 13ص5م: پروپیلنپلی  28ص5م: روکش دار برای گچ پروپیلنیکیسه پلی 

23ص5م: گیپتونگچ 

23ص5م: گیپتون

27ص5م

22ص5م



23ص5م

28ص5م



آزمون جعبه L : م5ص7473، 73، 66ص5م: بتن خود متراکم شونده  77، 73، 31ص5م: روانی 74، 49ص5م: جداشدگی

https://icivil.ir/book
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48ص5م: واکنش زا سنگدانه 45ص5م: هماتیت48ص5م: سیمان دارای قلیایی زیاد 

48، 32ص5م: رودخانه 48ص5م: دریا  48ص5م: بازیافتیشکسته سنگدانه





.پاسخ است1گزینه 

33ص5م: ملات ماسه و آهک 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



73ص5م: افت کارایی 

73، 71، 66، 49، 47، 46، 45ص5م: شن 

73ص5م: الیافیکارایی بتن 73، 72، 71، 66ص5م: الیافیبتن 72ص5م: الیافیطرح اختلاط بتن 

73ص5م



73، 72، 71، 66ص5م: الیافیبتن 

73ص5م: الیافیکارایی بتن 

73ص5م: معکوس اسلامپمخروط 

77، 75، 73ص5م: اسلامپ 73ص5م: آزمایش زمان وی بی 73ص5م: معکوس اسلامپ

73ص5م: وی بی 

73ص5م

https://icivil.ir/nezarat


146ص5م: پودر گداز آور جوشکاری 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

صحیح است4گزینه 
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14ص5م: زمان مصرف سیمان 14، 13ص5م: سیمان سیلو

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

صحیح است1گزینه 



77ص5م: پاششیبتن سنگدانه214، 77، 66ص5م: پاششیبتن  77ص5م: نسبت اختلاط 77، 71ص5م: نسبت آب به سیمان 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

صحیح است4گزینه 



icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی
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63، 57، 60ص5م: آجر نما 61، 60ص5م: آجر ضد اسید 61، 60، 58ص5م: آجر بتنی 59ص5م: آجر کهنه کاملاً تمیز 

(است1392سوال مطابق با ویرایش )1396ویرایش 5پاسخ بر اساس مبحث 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

vaje.nezam@outlook.com

صحیح است1گزینه 



icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی



48ص5م: منابع کوهی 

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

صحیح است3گزینه 



93ص5م: عایق رول

icivil.ir/bookبه کمک واژه های کلیدی آزمون/ سید جمال پورصالحان: تهیه کننده/ اسلایدهای حل تشریحی آزمون نظام مهندسی

صحیح است3گزینه 



12ص5م: مناطق خشک 

12ص5م: پاکت سیمان 

12ص5م: ارتفاع انبار کردن سیمان 

12ص5م: فاصله کیسه سیمان 

12ص5م: کف خشک 

13، 12، 11ص5م: سیمان کیسه ای 

79 ، 74، 21ص12م: سیمان 

[ ردیف روی هم10نباید بیش از ]79 ص12م: کیسه سیمان، گچ، آهک 

...[چوب، سیمان، گچ، لوله، آهن و... ]78 ص12م: انبار مصالح 



1گزینه 
4-1-3-4-5بند25ص5مبحث

3-2-2-2-8بند29صفحه8مبحث 

154، 67، 25، 17ص5م: دیوار غیر باربر 

31، 25ص5م: قطعات بنایی چسباندن

35، 31، 25ص5م: ملات گچ 



@icivilkey

@icivilir

09213820028

poursalehan@gmail.com

www.icivil.ir

icivil.ir

https://icivil.ir/slp


16ص5م: آهک نیمه آبی 

26، 18، 16، 15ص5م: اکسید کلسیم 



13ص5م: کلوخه فشرده 

13ص5م: پاکت غلتانیدن

164، 160، 159، 74، 13، 6ص5م: پودر 



74، 73، 66ص5م: بتن خود متراکم شونده 

73ص5م( : پایداری)قوام 

73ص8م: فضای تنگ 



49ص5م: سنگدانهدپوی49ص5م: شن و ماسه دپویمحل  50ص5م: دپوانبار شده در سنگدانه
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71، 70 ، 65ص5م: پرمقاومتبتن  71ص5م: پرمقاومتمقاومت فشاری بتن  73، 71، 66 ، 49، 47، 46، 45ص5م: شن 71ص5م: اندازه حداکثر شن 



14، 13ص5م: سیلو سیمان 14ص5م: ظرفیت اسمی سیلو 
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138، 72ص5م: بامبو73ص5م: آزمایش وی بی 73، 72، 71، 66 ص5م: الیافیبتن  77، 72ص5م: الیاف مصنوعی 

72ص5م: الیاف طبیعی 

72ص5م: مقاومت کششی الیاف فولادی 



45ص5م: هماتیت48ص5م: سیمان دارای قلیایی زیاد 48ص5م: واکنش زا سنگدانه 48، 32ص5م: رودخانه 48ص5م: دریا 

48ص5م: بازیافتیشکسته سنگدانه
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37، 35، 20تا 15ص5م: آهک هیدراته  172، 87، 18ص5م: آسفالت 

129، 106، 96، 18ص5م: چسباننده

، 67، 38، 26، 19، 18، 10ص5م: آلومینیوم 184، 38، 19ص5م: آب آهک 
68 ،93 ،111 ،122 ،144 ،153 ،154 ،155 ،270

270، 155، 154، 153، 124، 53، 38، 19ص5م: سرب 

19ص5م: اندود ماسه سیمان با آهک 



B122ص5م

B222ص5م

C422ص5م

C122ص5م

22ص5م: قطعات گچی الیاف دار 
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